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Salut,

en attendant de finir ma distrib, j'ai changé mes plaquettes de frein AR.
En regardant de près, j ai vu qu'en bas de l'aile AR gauche, près de la roue, sous le dessous de la
voiture, l'aile est rouillée sous la peinture. En appuyant avec le doigt, ça "croustille". C'est bien la tôle
de l'aile et non pas le châssis de la voiture. J'ai vérifié de l'autre côté, ce n'est pas du tout rouillé, par
contre il y a un trou prévu dans la carrosserie, sans doute pour évacuer l'eau. J'ai vérifié à gauche,
ce trou existe bien, mais il était complètement obturé par du revêtement  (mastic/goudron ?) de
protection du dessous de caisse. L'eau a dû s'accumuler et provoquer la rouille.

Je ne vois pas trop ce que je peux faire pour traiter cette rouille, et ça ne me semble pas dangereux
pour la voiture (ce n'est pas un élément porteur ni un élément du châssis).

Votre avis ?

Jetblack
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